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( 以上數據僅供參考,實際數據以出廠化驗報告為基準 ) 
 

 

SAE 80W90 GL‐5 

 
SUITABLE FOR USE 

 
API GL‐5  AIST 224  David Brown S1.53.101 (E) 

AGMA 9005‐D94  DIN 51517 Part 3 

 

TYPICAL INSPECTIONS 

 
Property  Unit  Test Method  Specifications 

      Min  Typical  Max 

Color  ‐  ASTM D 1500  L1.5  L2.0  L2.5 

Density at 20 deg C  kg/l  ASTM D 4052    Report 

Viscosity at 40 deg C  cSt  ASTM D 445    133.75 

Viscosity at 100 deg C  cSt  ASTM D 445  14.0  15.46  24.0 

Viscosity Index  ‐  ASTM D 2270  100  120 

Flash Point COC  deg C  ASTM D 92  200  224 

Pour Point  deg C  ASTM D 97      ‐33 

 


